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Mit dieser Spezifikation werden Uber bestehende Publikationen hinaus technische Festlegun-
gen getroffen.
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1 Geltungsbereich

Diese technische Spezifikation regelt die Anforderungen von Lichtmaste aus Stahl oder Aluminium:

e Gerader konischer Mast
e Gerade Mast abgesetzt
e Peitschenmast

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Normen, Bestimmungen und Vorschriften

Die Lichtmaste missen den im Anhang 1 aufgeflihrten Normen und Bestimmungen genilgen, so-
weit in dieser Spezifikation keine abweichenden oder erganzenden Forderungen gestellt werden.
Sofern vom Anwender gefordert, sind zudem die bei Zulassung durch eine Materialprifstelle gefor-
derten Spezifikation zu erfillen.

Grundsétzlich sind alle in der Bundesrepublik Deutschland mitgeltenden Normen, Bestimmungen,
Vorschriften, Verordnungen und Gesetze einzuhalten, auch wenn sie in dieser Spezifikation nicht
ausdricklich gefordert werden.

2.2 Fertigungsstatten

Far die Fertigungsstandorte ist ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 oder ver-
gleichbar vorzusehen und von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Fir die Fertigungsstandorte ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 (Occupati-
onal Health and Safety Assessment Series) oder vergleichbar vorzusehen und es wird empfohlen,
dies von einem akkreditierten Dienstleister zu zertifizieren.

Eine vorgesehene Verlagerung von Fertigungen in Fertigungsstatten, die nicht im letzten Praqualifi-
kationsverfahren des betreffenden Herstellers genannt werden, ist meldepflichtig und wahrend eines
laufenden Auftrages nur im gegenseitigen Einvernehmen zugelassen.

Der Auftragnehmer zeichnet fiir das Produkt einschlieRlich Vormaterialien verantwortlich.

3 Spezifische Anforderungen

Es gelten die folgenden Materialbeschreibungen, sofern in der Produktspezifikation (Pkt. 4) keine
anderen Angaben erfolgen. Unabhangig davon haben die Maste die statischen Mindestanforderun-
gen nach EN 40-5 bzw. EN 40-6 zu erfiillen. Dies ist durch die Vorlage einer CE-Konformitatsbe-
scheinigung nachzuweisen.

3.1 Anforderung alle Maste:

e Die CE Kennzeichnung nach EN 40 ist gut lesbar, dauerhaft und mittig 10cm oberhalb der
Masttlr durch Pragung (Inhalt ,CE EN 40) anzubringen.

e Stahlglte 5235JR, innen und auf’en durchgehend feuerverzinkt mindestens 75 ym mit ver-
sauberten Tropfkanten.

e Anordnung des Turausschnittes bei Peitschenmasten in Richtung des Auslegers
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e Eingebaute C-Profilschiene im Turausschnitt mit zwei transportsicheren, isolierten Gleitmut-
tern und Zylinderkopf-Schlitzschrauben V2A, M6x12, Kopfdurchmesser max. 10mm. Der
Geratesteg muss gegen Verschieben gesichert und in der Lange dem Tlrausschnitt ange-
passt sein.

¢ Die Masteinsatztire ist lUiber eine V2A Verschlussschraube mit 3-Kantkopf von 10 mm Sei-
tenlange zu verschliel3en.

e Gratfreier Turausschnitt 85 x 400 mm — Unterkante 600 mm Gber EOK mit TUr aus feuerver-
zinktem Stahl (sofern vorhanden in Richtung des Auslegers)

o Zwei Kabeleinflihrungsoéffnungen je 90° versetzt zum Turauschnitt; mind. 50mm breit und
150 mm hoch — Unterkante 500 mm unter EOK, mit fertig montiertem PVC-Kantenschutz im
Mast

e Stahlmanschette analog Mastwanddicke feuerverzinkt, Hohe 400 mm davon 200 mm Uber
EOK

e Fir die Eingrabtiefen gelten: Masthéhe zu Eingrabtiefe in m/m:
3-5/0,8; 6/1; 7-8/1,2, 9-10/1,5

e Mit Erdungsschraube M8
e Es wird keine Bodenplatte gefordert
e Es ist keine Farbbeschichtung erforderlich

e Mindestwandstarke
Die angegebenen Mindestwandstarken sind in jedem Fall zu erfiillen, sofern sich gemaR sta-
tischer Berechnung nach EN 40-5 oder EN 40-6 keine grofieren Wandstarken ergeben:

e Mindestwandstarke gemal EN 40
Gemal den statischen Forderungen nach EN 40-5 bzw. EN 40-6 sind bei der Kalkulation
folgende Parameter zu berlicksichtigen:

e Windgeschwindigkeit = 26 m/s, Gelandekategorie = 3 (bis 8m)
Gelandekategorie = 2 (ab 8 m), Teilsicherheitsbeiwert = B,
Horizontal Verformung = 3, Leuchtengewicht = 22 kg
Windangriffsflache = 0,22 m?

o Der Lieferant fertigt auf Anforderung ggf. flr weitere exemplarische Belastungsfalle statische
Berechnungen gemal’ EN 40 kostenlos binnen 3 Wochen an.

e Crash saftey test gemaR EN 12767
Der Mast hat keinen crash safety test durchlaufen (Aufprallgeschwindigkeit, Absobtions-
klasse, Insassensicherheitsklasse) und ist demnach der Kategorie 0 zuzuordnen
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3.2 Anforderung fur konische und abgesetzte Maste:

e Konische Maste:
Hohe 3-9m 3 mm Wandstarke
Hohe 10 —12 m 4 mm Wandstarke

¢ Konizitat bei Stahlrohrstandmast gerade , konisch
h >5m: 12 mm/m , Konizitat , 14 mm/m

h <5 m: 10 mm/m , Konizitat , 12 mm/m

o Abgesetzte Maste:
Im FuBbereich 3,0 mm, im Zopfbereich 2,6 mm

3.3 Option fur konische Maste:
Option A flr konische Maste Hohe 3 — 9 m: 4 mm Wandstarke

3.4 Anforderung Peitschenmaste:

e Peitschenmast: 4 mm Wandstarke

¢ Konizitat bei Stahlrohr-Peitschenmast, konisch
10mm/m , Konizitat 12 mm/m

e FuRdurchmesser bei abgesetzten Masten: 114 mm
¢ Neigungswinkel Peitschenausleger 15°

e Generell gilt fir alle Ausleger falls in der Produktspezifikation nicht anderslautend max. Aus-
legerlange zur Masthéhe im Verhaltnis 1:4, genormte Langen 750 mm/1250 mm/2000
mm/3000 mm

e Ansatzstutzen Ausleger 60 x 100 mm

3.5 Option fur Peitschenmaste

Option B: Ansatz: 42 x 400
Option C: Ansatz: 42 x 100
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3.6

Anforderung Aluminium Maste

Far Lichtmaste aus Aluminium gilt davon abweichend:

3.7

Lichtmaste aus einem Stiick hergestellt, im Turbereich verstarkt (z.B. doppelte Rohrwan-
dung)

Erdstick bis 250 mm Uber Erdaustritt mit umweltvertraglicher, porenfreier, elektrisch isolie-
render Beschichtung innen und aufRen, Mindestschichtstarke 250 um, d.h.

Thermoplastische Kunststoffbeschichtung, aufgebracht im Sinterverfahren Epoxidharzbe-
schichtung

Selbstklebendes Kunststoffband in Verbindung mit Kunststoffmanschette; technisch gleich-
wertige Beschichtung nach Zulassung

Eine optionale Pulverbeschichtung darf zu keiner Beeintrachtigung des Korrosionsschutzes
fUhren.

Der Turausschnitt 85 x 400 ist mit Unterkante bis h 4 m 1.400 mm und tber h >4 m 1.500
mm Uber Erdaustritt anzubringen

Option fur alle Maste: Pulverbeschichtung

Option D: Minimumschichtstarke 70 um gemal RAL bzw. DB Standard, Hochglanz,
Glanzgrad 70 % +/-5 % UV- und Witterungsbestandigkeit, schlagfest
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4, Produktspezifikation

4.1 Stahlrohrstandmast gerade, konisch rund

Hohe 3,5 m Konizitat 14 mm/m, Mastzopf 76 x 130 mm
Hoéhe 4 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hohe 4,5 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hoéhe 5 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hoéhe 6 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hoéhe 7 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hoéhe 8 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hoéhe 9 m, Mastzopf 76 x 130 mm

Hbéhe 10 m, Mastzopf 76 x 130 mm

4.2 Aluminium Mast gerade, konisch rund

Hohe 4,5 m, Mastzopf 76 mm, Ful® 114 mm
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4.3 Stahlrohrstandmast, abgesetzt

Hohe 4,5 m, Absatzmal 2.100 mm, Mastzopf 76 mm
Hoéhe 5 m, Absatzmall 2.100 mm, Mastzopf 76 mm
Hohe 6 m, Absatzmall 2.300 mm, Mastzopf 76 mm
Hoéhe 7 m, Absatzmall 2.300 mm, Mastzopf 76 mm

Hoéhe 9 m, Absatzmall 2.500 mm, Mastzopf 76 mm

4.4 Stahlrohr-Peitschenmast, konisch rund, kreisférmiger Ausleger 15°

Hohe 6 m, Ausladung 1.500 mm, Ausleger Radius 1.500 mm, Mindestwandstarke 4 mm, Ful® 138
mm

Hoéhe 7 m, Ausladung 1.500 mm, Ausleger Radius 1.500 mm, Mindestwandstarke 4 mm, Fuf® 151
mm

4.5 Stahlrohr-Peitschenmast, abgesetzt rund, kreisformiger Ausleger 15°

Hohe 6,5 m, Absatzmall 2.400 mm, Ausladung 1.600 mm, Ausleger Radius 1.500 mm, Mindest-
wandstarke 4 mm, Fuf® 138 mm

Hoéhe 7,5 m, Absatzmal 3.000 mm, Ausladung 2.000 mm, Ausleger Radius 1.500 mm, Mindest-
wandstarke 4 mm, Fuf® 161 mm
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5. Zulassung und Prufung

Bedingung fur den Einsatz beim Auftraggeber des in dieser Spezifikation definierten Pro-
duktes ist das Vorliegen einer herstellerabhangigen technischen Produktzulassung tber
ein Praqualifikationsverfahren. Das Praqualifikationsverfahren setzt das Vorhandensein
eines durch ein akkreditiertes Zertifizierungsunternehmen ausgestellten Zertifikates Gber
ein durchgangiges Total Qualitymanagementsystemes nach DIN ISO 9001 voraus.

Die technische Produktzulassung setzt voraus, dass der Hersteller/Lieferant zu seinen
Lasten anhand eines Prototyps die seitens des Auftraggebers geforderten und durch den
Hersteller/ Lieferanten zugesicherten Produkteigenschaften nachweist, die Eignung fur den
betrieblichen Einsatz durch entsprechende Erprobung (Feldversuche) oder Referenzen
belegt und die geforderten Prifzertifikate vorlegt. Der Auftraggeber kann zur Durchfliihrung
der technischen Zulassungsprifung bzw. zur Bemusterung eine bestimmte Prifstelle fest-
legen. Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Produkteigenschaften
und Qualitatsparameter zu prifen bzw. prifen zu lassen. Auch steht es dem Anwender je-
derzeit frei unangemeldete Firmenaudits beim Lieferanten/Hersteller durchzuflhren.

Jede Abanderung eines auf Basis dieser Spezifikation zugelassenen Produktes muss
vorab neu zugelassen, gegebenenfalls neu verhandelt werden. Das gilt auch fur das Her-
stellungsverfahren und die verwendeten Materialien. Der Einsatz von als ,gleichwertig" be-
zeichneten Material ist dem Anwender anzuzeigen und muss von diesem vor Lieferung
freigegeben werden. Voraussetzung fir die Zustimmung und positive Bewertung des Auf-
traggebers ist der Nachweis einer gleichwertigen oder héheren Qualitat bzw. eines besse-
ren Nutzens, z. B. im Rahmen einer technischen Weiterentwicklung. Fur diesen Nachweis
gelten die gleichen Bedingung wie bei Erstzulassung . Eventuelle Zulieferer sind dem An-
wender in begriindeten Fallen auf Anfrage zu nennen. Werden vom Auftragnehmer Neu-
entwicklungen in Aussicht gestellt, diese aber nicht innerhalb einer vereinbarten Frist reali-
siert, kann der Auftraggeber den Auftrag stornieren.

6. Dokumentation
Der Lieferschein oder eine Anlage in Form einer Gesamtaufstellung zum Lieferschein
muss aulBer den Standardangaben folgende Informationen enthalten:

- Chargen-Nummer

- Packungsgrole in Standardmengeneinheit

- Anzahl der Packungen

- Code-Nummer (wenn gefordert)

- Bestelldatum

Auf Anforderung des Anwenders sind vom Hersteller vorzulegen:

- CE-Konformitatsbescheinigung nach EN 40

- ein glltiges OS-Zertifikat fur die Fertigungsstatte nach DIN ISO 9001. Die
Zertifizierungsstelle muss beim DAR oder bei einer Stelle, die Mitglied des
EAC ist, akkreditiert sein.

- ggf. Nachweise Uber die Giiltigkeit des OS-Zertifikates und die re-
gelmaRige Uberwachung durch die Zertifizierungsstelle.
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- die gultige VDE-Zeichengenehmigung (soweit zutreffend).

- Typprufberichte flir nicht zeichenfahige Ausfliihrungen (die Zertifizierungs-
stelle muss beim DAR akkreditiert oder vom VDE auditiert und anerkannt
sein).

- Konformitatserklarung des Herstellers fliir Zusatzforderungen aus dieser Spe-
zifikation .

- Ferner sind dem Anwender alle geforderten produktspezifischen Dokumenta-
tionen, Nachweise und werksinternen Prufprotokolle auf Verlangen in zweifa-
cher Ausfertigung zu Ubergeben.

- Alle Unterlagen, Dokumente und Beschreibungen sowie Hinweis-, Typen-
, Warnschilder usw. sind in deutscher Sprache auszufiihren Ubersetzun-
gen sind zu beglaubigen und mit dem Originaltext zu Ubergeben.

7. Verpackung und Transport

Die Ware ist grundsatzlich so zu verpacken, dass sie ausreichend gegen Erschitterung,
Temperatur und andere Umwelteinflisse geschutzt ist, so dass keine Qualitdtsminderung

durch den Transport zu erwarten ist. Alle Maste sind so zu verpacken, dass keinerlei Be-
schadigung der Oberflache auftritt. Als Verpackung sind nur Kartonagen bzw.

Polybeutel, Sehrumpfhauben, Strech-Folien, Luft-Noppenfolie und Umreifungsbander aus PE so-
wie Fillmaterial aus Styropor oder Okopapier zuldssig.

FCKW- bzw. PVC-haltige oder ahnliche umweltschadliche Verpackungen und solche, die nicht
den genannten Anforderungen entsprechen, werden auf Kosten des Auftragnehmers zurickge-
sandt. Der Auftragnehmer hat Mangel, die auf dem Transportwege entstehen, auf eigene Gefahr
und Kosten zu beseitigen. Er hat insbesondere die Kosten fir Demontage, Verpackung Trans-
port und ggf. erneute Prifung zu tragen. Die Verpackung ist fir den Auftragnehmer kostenlos
zurickzunehmen, falls nicht eine anderslautende Vereinbarung getroffen wird.

8. Entsorgung

Mit der Lieferung der Ware verpflichtet sich der Hersteller/Lieferant, die Moéglichkeiten flr eine
Entsorgung/Wiederverwertung auf der Grundlage der entsprechenden deutschen Gesetze, Vor-
schriften und Verordnungen aufzuzeigen.
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9. Anhang 1:

Anzuwendende Normen und Empfehlungen

Anforderungen der Statik (bis 20 m)

Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen fiir

die Strallenausstattung

Anforderungen der Statik (Uber 20 m)

Stahlbauten, Ausfihrung und Herstellerqualifikation

DIN EN 40

EN 12767

DIN 4131

DIN EN 1993-1-1
(DIN 18800)

Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken DIN EN 1090

Lichtmaste, Geratesteg mit Schiebemuttern

Feuerverzinkung

Schweilen

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau

DIN 49778

EN ISO 1461

EN 1011

EN 10025

EN 10210

Kaltgefertigte, geschweildte Hohlprofile fur den Stahlbau EN 10219

Empfehlungen des ZVEI, Fachverband elektrische Lampen

VDEW Publikation Strassenbeleuchtung: Planung, Bau und Betrieb

Empfehlungen der lichttechnischen Gesellschaft LiTG e.V.
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Begriffsdefinition: Gerader Mast konisch rund

Kalibrierung bei Mastzopf @ 60 und 78 mm: 130 mm
bei Mastzopf & 89 mm: 250 mm

Gerbresieg mit

. 2 Schighenuftern Mo und
Tirausschnitt ! Iyl. Hepischkr., m, Schiitz

Ha=13

Kabeleinflhrungs-
Sffnung
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Begriffsdefinition: Gerader Mast abgesetzt

h
Torausschnin
a
g .
Gerlitestog min
= 7 Schiebemultera H& wnd
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LT ¥
" Kabeleinfhrungs-
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Begriffsdefinition: Peitschenmast

dffnung

GEfitesteg mit

1 Schietemsdern M wnd

1 gt Repiuchr, m. Schlitr
His 12

Aadius R Full z Honiziat ‘
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1
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Maximaler Fullidurchmesser bei Stahlrohrmasten gerade, konisch rund

Hoéhe M Eingrabtiefe mm | Mastzopf mm Konizitadt mm/M Max. Fuld mm
3,5 800 76 14 136,2
4 800 76 14 143,2
4,5 800 76 14 150,2
5 800 76 14 157,2
6 1000 76 12 160,0
7 1200 76 12 174,0
7,5 1200 76 12 180,4
8 1200 76 12 190,0
9 1500 76 12 202,0
10 1700 76 12 216,4

Maximaler FuRdurchmesser bei Aluminium-Mast, konisch rund

Hoéhe M Eingrabtiefe mm | Mastzopf mm Konizitdt mm/m Mas. Ful® mm

4,5 800 76 7,2 114

Maximaler FuRdurchmesser bei Stahlrohr-Peitschenmast, konisch rund

Hohe M Eingrabtiefe Ausladung Radius mm Konizitdt mm | Max. Full mm
mm mm

6 1000 1500 1500 12 138

7 1500 1500 1500 12 151

Maximaler FuRdurchmesser bei Stahlrohr-Peitschenmast, abgesetzt rund

Hoéhe M Eingrabtiefe Ausladung Radius mm Konizitdt mm | Max. Ful® mm
mm mm

6,5 1000 1600 1500 12 138

7,5 1500 2000 1500 12 161
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